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Dokumenty odniesienia: i. PN-EN 13383-1:2003,Kamień do robót hydrotechnicznych.

\Alymąania'
2. PN-EN ,t3383-2:2003 

"Kamień do roMt hydrotechnicznych.
Metodv badań"

Data prryiecia do laboratońum: Stvczeń 2012 rok
Nr Usłuoi: 01u2o1uv
Nr zlecenia wewngtrznego: 008/ZBs/12

Lp. zakls badań ldentfitacia metody badawczei
,| oznaczenie kształtu PN-EN 13383-2:2003
2 oznaczenie uziamienia orubeoo PN-EN 1338}2:2003
3 oznaczenie nasiąkliwości PN-EN 13383-2:2003
4 oznaczenie oestości PN-EN 13383-2:2003

5 Oznaczenie wytrzymabści na ściskanie w stianie
oowiefzno-suŃvm PN_EN 1926:2001

b Oznaczenie odpomości na ścieranie (mikro-
Deval} PN-EN 1097-1:2000

7 oznaczenie mrozoodoomości PN-EN 13383-2:2003
zakres badań zoodnv z zamówieniem

Dane idenMkuiace próbkę
kod laboratorvinv oóbki: uaa74112
Nazwa oetrcoraficzna skałv: Wapień
lńliek skały: Jura
Zloże: .,sucHoWoLA,
Deklarowanv wYmiar: 80/{20 {mm}
U proszcłony opls petrcg rafi czny: Wapień, barwy kremowej, zblty, masyurny, z żyłkami

kalcytu, z obecnością rdzawej substancji ilasto-żelazistej.
Kam'reń nie zawiera obcych vńrąceń,


